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Ⅰ 新技術の解説 

１ 要旨 

スギ材に一部含まれる強度の低い材には、新たな用途が求められている。また、キリ材は断熱

性に優れ、フローリングへ利用がされているが、蓄積量は減少している。そこでスギ低質材を利

用し、キリの端材を活用した付加価値が期待される複合クロスパネルによる直張りフローリング

を試作した。試作したクロスパネルの接着性能は日本農林規格の基準を満たし、また、無垢材に

比べてクロスパネルの寸法安定性が高いとの結果が得られた。                                                                                                     

（１） 上層キリ-下層スギ（各 7.5mm 厚）の２層クロスパネルと上層キリ-中層スギ-下層スギ（各

5mm 厚）の３層クロスパネルを試作した（幅 300mm、長さ 300mm、厚さ 15mm）。 

（２） 試作したクロスパネルの接着性能をフローリングの日本農林規格に基づき試験片を採取し

評価したところ、２層、３層とも全ての試験片で基準を満たした。また、寸法安定性を日本

工業規格に準じ試験片を採取し試験した結果、平均収縮率は無垢材＞２層＞3 層の順に低く

なり、クロスパネルの寸法安定性が無垢材に比べて高いことがわかった。 (図 3) 

 

２ 期待される効果 

（１） スギ低質材及び幅が狭くキリ無垢フローリングに利用されないキリ板材が活用できる。 

（２） マンション等のコンクリート床上に直張りするフローリングであり、無垢材に比べて寸法

安定性が高いため、湿度等の変化で隙間等が生じにくい。 

（３） キリ材とスギ低質材を組み合わせたクロスパネルであり、キリ無垢フローリングより原材

料費が削減できる。なお、接着工程経費は市販のスギクロスパネルとほぼ同程度である。 

 

３ 適用範囲 
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４ 普及上の留意点 

（１） キリ材はやわらかく傷がつきやすいが、ある程度の傷は簡単なメンテナンスで修復するこ

とができる。 

（２） 使用環境に合わせ接着剤や表面の塗装、側面の加工、裏面の防湿や不陸緩和材について検討

する必要がある。 
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  図 1 クロスパネルの構成 
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